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INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeines

2. | eistungsféhigkeit des Stahlfaserbetons

3. Mindestfasergehalt und Mindestleistungsfahigkeit

4, Leistungsfahigkeitsparameter

5. Versuchsprogramm zur Bestimmung der Leistungsfahigkeit
von Stahlifaserbeton

6. Versuchsdurchfiihrung und —ergebnisse

6.1 Allgemeines

6.2 Biegezugfestigkeit

6.3 Nachrifbiegezugfestigkeit

6.4 Leistungsféhigkeit

7. Zusammenfassung

8. Literatur

9. Anlagen
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